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|. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY | SALI GIMANSTYCZNEJ
Zespol Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Okszowie
Kolonii 22-105 Okszéw, ul. Szkolna 2

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

1. ocieplania scian zewnetrznych
2. ocieplanie osciez okien i drzwi
3. ocieplenie cokotow
5. wykonanie i montaz parapetéw zewngtrznych
6.wykonanie demontazu obrobek blacharskich §cian szczytowych
7.demontaz rynien i rur spustowych z ponownym montazem
8. montaz obrobek blacharskich na §cianach szczytowych oraz paséw podrynnowych
3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
- zabezpieczenie pomieszczen i miejsc komunikacyjnych na czas prowadzenia robot wraz z

odpowiednim oznakowaniem

- uporzadkowanie pomieszczen i terenu wokot budynku po wykonaniu robot termomodernizacyjnych
4. Informacje o terenie budowy,
Roboty be¢da wykonywane w obiekcie budynku internatu w Okszowie Na terenie budynku znajduja sig¢ sieci i
instalacje wod-kan, elektryczna i telekomunikacyjna.
Teren budynku jest ogrodzony z dwoch stron wjazdami. Do budynku prowadzi jedno gtéwne wejscie oraz
wyjscie ewakuacyjne . Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonych
w umowie. Wskaze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania $ciekow. Koszty energii jak i
wody dla celow budowy poniesie Wykonawca.
Teren zaplecza budowy zostanie zlokalizowany na terenie przy budynku internatu. Lokalizacja zaplecza oraz

wjazd pojazdow i sprzetu. Wykonawcy na teren budowy nie moze utrudniaé¢ dojscia pracownikow i uczniow do

budynku. Prace prowadzone winny by¢ w sposob nieutrudniajgcy komunikacji pracownikow i uczniow i
nie moga by¢ prowadzone rownoczesnie przy obu wejsciach do budynku. Jednakze, jezeli wystapi taka
konieczno$¢ to Wykonawca na wlasny koszt wykona petng obudowe dojscia od terenu wolnego od robot
budowlanych do drzwi wejsciowych

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen wskazanych przez
Zamawiajacego przy przekazaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a takze do

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca odpowiada rowniez za przestrzeganie
przepisow i ochrone wiasnosci prywatnej i publicznej. W przypadku naruszenia interesdéw 0sob trzecich

w wyniku prowadzenia przez Wykonawce robot budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajacych
odpowiedzialnos$¢ prawna i finansow g ponosi Wykonawca.

- ochrona srodowiska,

Roboty ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw nie wptywaja negatywnie na srodowisko. Skutek
prowadzenia robdt termomodernizacyjnych sam w sobie ma pozytywny wplyw na srodowisko, poniewaz

w wyniku procesu ocieplenia $cian zewnetrznych zmniejsza si¢ zapotrzebowanie na ciepto, a to obniza

zanieczyszczanie srodowiska. Mozna uzna¢, ze roboty termomodemizacyjne zaliczane sg do robot

proekologicznych. Pozytywny wplyw na ochrong srodowiska podczas realizacji ocieplen ma stosowanie
siloséw do magazynowania sypkich komponentdéw zestawu, co zabezpiecza otoczenie przed zapyleniem i
zasmieceniem, jakie wystepuje przy stosowaniu komponentow w workach.

Wykonawca b¢dzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony srodowiska:
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-nie bedzie spalat odpadow i $mieci na placu budowy

-zanieczyszczal wod gruntowych przez wylewanie bezposrednio do gruntu srodkow ptynnych

-nie be¢dzie czynit nadmiernego hatasu

W przypadku wystapienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest zlikwidowanie tego
zagrozenia i jego skutkow. Koszt ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty od Inwestora.

- warunki bezpieczenstwa pracy,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robot na rusztowaniach winni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajace
do wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie ogdlne BHP i instruktaz
stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do poszczegolnych typow robot nalezy zapozna¢ sie z tresciami zawartymi na
opakowaniach i medyczkach poszczegolnych wyrobdéw budowlanych We wszystkich przypadkach w
ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie srodkow ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania)
nalezy bezwzglednie je stosowac.

Teren zewngtrzny w obrebie prowadzonych prac rozbiérkowych musi zosta¢ wygrodzony w sposob
uniemozliwiajacy dostep osob postronnych Dla pracujacego sprzetu wyznaczy¢ strefy montazowe
uwzgledniajace skrajnie ruchu- np. pole obrotu dzwigu itp.

Urzadzenia i budowle zabezpieczajace podlegaja akceptacji inspektora nadzoru, Uznaje sig, ze wszystkie

koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w w/w zakresie ponosi Wykonawca

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Zamawiajacy poda zakres swiadczen mozliwych do zrealizowania dla Wykonawcy. Okresli warunki
dostarczenia wody i energii elektrycznej. Zdefiniuje ewentualne mozliwos¢ udostepnienia wykonawcy
pomieszczen na cele socjalne i magazynowe.

W przypadku braku mozliwosci udostepnienia pomieszczen Zamawiajacy wskaze miejsce na ustawienie
tymczasowych pomieszczen magazynowych i socjalnych.

- warunki dotyczacych organizacji ruchu

Droga dojazdowa do budynku prowadzi ruch samochodowy i pieszy. Wykonawca dostosuje transport do
placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i samochodowym.

- ogrodzenia

Istniejaca dziatka jest ogrodzeniem trwatym z dwoma wjazdami. Wykonawca zorganizuje po ustaleniach
z Zamawiajacym teren sktadowania materiatdow i zaplecza na terenie dziatki wydzielajgc potrzebny plac.
Lokalizacja placu podlega akceptacji inspektora nadzoru 1 dyrektora szkoty. Teren zaplecza i sktadowania
materialow winien by¢ na czas realizacji robot zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejacych nawierzchni drogowych i chodnikow wokoét i
na terenie budowy. W wigkszosci przypadkéw wymagane jest stosowanie plandek na rusztowaniach
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robot W przypadku realizacji ocieplen z zastosowaniem ptyt styropianowych wysnuja
duze ilosci granulek i pytu styropianowego. Nalezy oczyszcza¢ teren z pytu styropianowego
odkurzaczami przemystowymi lub z wykorzystaniem urzgdzen mechanicznych do zbierania lisci.

W przypadku prowadzenia robot dociepleniowych oraz wymiany stolarki okiennej z rusztowan, w
przypadku bliskosci rownolegltych ciagéw pieszych, nalezy obligatoryjnie stosowaé na rusztowaniach
daszki zabezpieczajace ruch pieszy. Ciagi komunikacyjne krzyzujace si¢ z rusztowaniami winny by¢
zabezpieczane specjalnie zabezpieczonymi przejsciami.

5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objgtych przedmiotem zamowienia wg
Wspolnego Stownika Zamowien Publicznych

Gtoéwny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lIzolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne




6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
awymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument -wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca

potwierdzajacy, ze wyrodb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja

techniczna;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna;

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe sktada si¢ z w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, (gdy tak wynika z Ustawy prawo Budowlane);

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow;

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdolnosci produktu do
Uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych przy Uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego stosowania i Uzycia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyka
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrola, jakos$ci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia iloéci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem;
Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie¢ do Uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany, jako ,, odbior koncowy”;
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwiagzanych tez z ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje
sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych
wykorzystanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i obmiaru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot
Wspolny Stlownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003 , stosowanie kodow CPV do okres$lenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
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2003r;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ w rozumieniu przepis6w o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowalna we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cz¢s¢ Uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowani umowa W zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie. ( zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

7. Wymagania dotyczace wltasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola, jakosci - poszczegolne

wymagania odnosi si¢ do postanowien norm;

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
Uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe informacje
0 zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot -
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym, Dokumenty te zostang przekazane Inwestorowi w czasie odbioru koncowego.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementow
budowlanych nieodpowiadajacym wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i

ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa jezeli dokumentacja projektowa przewiduja wariantowe

stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i zamawiajacym podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiat (element, urzadzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

Spetnione winny by¢ warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia oraz w przypadku wyroboéw
sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo wyroby sypkie nie moga by¢

narazone w dtuzszym okresie czasu na podwyzszong wilgotnos¢ otoczenia.

Standardowo aprobaty techniczne poszczegdlnych zestawdéw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych dopuszczaja prowadzenie robot zwigzanych z naktadaniem i wigzaniem zaprawy klejacej

oraz tynkow przy temperaturach otoczenia od +5° C do + 25 ° C. Istniej mozliwos¢ prowadzenia robot w
innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zestaw wyrobow to dopuszcza.
Operacji naktadania poszczegolnych warstw klejow, gruntow, tynkow i farb nie mozna realizowac

podczas trwania deszczu i bezposrednio po nim do chwili wyschnigcia podtoza.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy
nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24 godzin.



8. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu, ale takiego, ktory nie wptynie
negatywnie, na jako$¢ wykonanych robdt i pozostate wymogi niniejszych specyfikacji. Sprzet winien by¢
sprawny technicznie i posiada¢ stosowne — wymagane przepisami szczegétowymi - dopuszczenia,
certyfikaty, aprobaty, koncesje itp. Jednakze sprzet niegwarantujacy poprawnego wykonania robot moze by¢
zdyskwalifikowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczony do realizacji robot
Zasadnym z punktu widzenia optymalizacji zuzycia klejow i tynkow, jest stosowanie silosow do
materiatdéw sypkich z urzadzeniem mieszajacym lub matych mieszarek przeptywowych przystosowanych
do zasypu z worka. W przypadku silosow, na budowe dostarczany jest silos wraz z urzadzeniem dozujaco
- mieszajacym. Sproszkowane produkty dostarczane sa w duzych opakowaniach wielokrotnego Uzycia -
"Big begach" i zasypywane do zbiornika. Urzadzenie zgodnie z przyjetym programem dozuje do
mieszalnika wymagang ilos¢ sproszkowanego produktu i wody oraz miesza sktadniki. Masa jest gotowa

do natychmiastowego uzycia Mozna ja dalej transportowac tradycyjnie (w wiaderkach) do miejsca
wbudowania lub przemiesci¢ za pomoca pompy i instalacji cisnieniowe;j.

9. Wymagania dotyczace srodkow transportu;

Przy transporcie materiatdw wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale takimi, ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Wykonawca do przewozu materiatow Uzyje dowolnego $rodka transportu, ale takiego, jaki nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatow. Transport materiatow moze by¢ wykonywany recznie lub przy Uzyciu
takiego sprzetu podnoszacego ktory nie spowoduje ich uszkodzenia?

10. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegoltow technologicznych oraz kontrola
jakosci wykonania;

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, dokumentacja projektowsa i
wymaganiami specyfikacji szczegélowych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bgda spetniane nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego powodu ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy oczekuje szczegolnej starannosci i bardzo wysokiej, jakosci wykonania robot.

Wymaga sie statej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy po zakonczonych robotach.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych i robot budowlanych i instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢
kontrolg przygotowania elementow wykonawczych.

Kontrola ta powinna polega¢ na:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej ( np.: do pracy na wysokosciach, do
wykonania robdt ociepleniowych)

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych.

3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.
Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu ocieplania §cian powinna obejmowac:

« kontrola podtoza

« kontrola miedzy operacyjna

» kontrola koncowa

10A. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 1 ROZBIOREK

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

- demontaz przewodow instalacji odgromowej

- odbicie czesci popekanych i odparzonych tynkéw $cian zewnetrznych

- demontaz wszystkich podokiennikow zewnetrznych

- demontaz krat okiennych podpiwniczenia



- skucie gzymsu betonowego

- demontaz rur spustowych z pozostawieniem do ponownego montazu

- demontaz odptywow Zeliwnych z czyszczakami do rur spustowych

- demontaz przytacza elektrycznego

- demontaz ze scian zewnetrznych lamp o$wietleniowych, uchwytow i tablic

- rozebranie opaski z ptytek chochlikowych wraz z obrzezami

10B. Montaz PARAPETOW

Roboty inne

Zdemontowac¢ kraty okienne na podpiwniczeniu

Demontaz istniejgcych parapetow

Kontrola, jakesci montazu parapetow i dwoch krat:

Parapety

- Sprawdzenie mocowania parapetow do $cian;

- Sprawdzenie poprawnosci spadkow parapetow;

Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym
odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos

parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4
cm) . Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwa zbrojona i

wyprowadzi¢ siatka na elewacja do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Wykonanie
obrébek blacharskich $cian szczytowych.

Kraty

- Sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania krat na podpiwniczeniu

- Sprawdzenie prawidlowego wykonania przytacza energetycznego.

10C. ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN, KOMINOW I STROPOW

I. Roboty budowlane przy dociepleniu

-postawienie rusztowan

-zalozenie oston z siatki na rusztowaniach

-uzupetnic¢ obite odparzone tynki zewnetrzne na scianach

-gruntowanie starego podtoza emulsjg wzmacniajaca

- zastosowanie preparatu do usunigcia skazen mikrobiologicznych

-zamocowanie listwy cokotowe]

-przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm na $cianach i cokotach przy zastosowaniu

-przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2cm na osciezach

-przymocowanie ptyt styropianowych $cian za pomoca dybli (6szt.na Im2) tacznikow z jednym talerzykiem
oraz z dwoma talerzykami.

- zastosowanie kleju poliuretanowego do zamocowania tagcznikow wydtuzonych dodatkowo $ciana docieplona
warstwa supremy

-wykonanie dodatkowej warstwy siatki na kleju w parterze do wysokosci 2m

-potozenie tynku akrylowego 1mm baranek (kolor do ustalenia na etapie wykonania z Inwestorem) na
zcianach, kominach, przy schodach i daszkach

-potozenie tynku dekoracyjnego mozaikowego na cokole (kolor do ustalenia na etapie wykonywania z
Inwestorem)

-wzmocnienie osciezy okien i drzwi oraz $cian naroznych do wysokosci 2,5m naroznikami
ochronnymi aluminiowymi

-zamocowanie rur spustowych wczesniej zdemontowanych z zastosowaniem nowych dtuzszych uchwytéw i
kolan rur spustowych

-zamontowanie instalacji odgromowej ciggdéw pionowych z zastosowaniem nowych dtuzszych
wspornikow

-zamontowanie wczesniej zdemontowanych lamp oswietleniowych, uchwytow, tablic itp.
-czyszczenie 1 pomalowanie elementéw stalowych rur instalacyjnych, balustrad, krat, skrzynek
pomiarowych i drzwi drewnianych

-potozenie na nowo opaski wokot catego budynku i obrzezy chodnikowych z uzupetieniem
brakujacych ptytek i obrzezy (wymiana popekanych i zniszczonych)

Materialy do ocieplen



Styropian FS 15 samogasnacy o parametrze Lambda nie wigkszym niz 0,031 W/mK, trudno zapalny
gr. 50 mm do ocieplenia scian i 20 do osciezy (atestowany).

* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych

* dopuszcza si¢ Wystepowanie ugniotéw i miejscowych uszkodzen

- dla ptyt o gr. ponizej 30mm - o glebokosci do 2mm

- dla ptyt o gr. powyzej 30mm - o glgbokosci, do 3mm

Laczna powierzchnia wad nie moze przekroczy¢ 50 cmz2, a powierzchnia najwickszej

dopuszczalnej wady J O cm 2.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg produkcji, 1los¢ i pieczatke pakowacza.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu oryginalnym z dala od Zrédta ognia. Pyty
styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
Klej do ptyt ocieplajacych - sucha masa klejowo - szpachlowa po rozrobieniu z wodg gotowa

do Uzycia, Kotki kotwiace - atestowane kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ocieplajacych
ptyt izolacyjnych ze styropianu, kolki z rdzeniem plastikowym, dtugos¢ 180, 210 mm Siatka zbrojaca
- z wiokna szklanego typ ST 112-110/7 atestowana, alkaliodporna do stosowania w warstwach
zbrojonych elewacyjnych systemoéw docieplajacych;

Materialy gruntujace i podktady — z mozliwoscia barwienia, podktad pod cienkowarstwowe

tynki strukturalne polepszajace przyczepnos¢ i zmniejszajace zuzycie jednostkowe

wypraw tynkarskich. Wyprawy koncowe - tynk akrylowo-silikonowy naktadany recznie o granulacji
ok. 2,0 mm (faktura baranek) oraz tynk mozaikowy odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych
Wetna mineralna gr.I20 mm w balach - UNI-MATA

2. Wykonanie robét

CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE Przed przystapieniem do wtasciwego docieplania, czyli
mocowania termoizolacji, nalezy odpowiednio przygotowac podtoze i zdemontowac¢ na czas robot
wszystkie elementy utrudniajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich
warstw ochronno-wykonczeniowych. Dodatkowe sprawdzenie istniejacego docieplenia ze styropianu.
Dodatkowa warstwa styropianu pogrubi sciang, nalezy, wiec zdemontowac¢ elementy mocowane na
$cianach zewngetrznych budynku i po wykonaniu robot ponownie je zamontowac stosujac dtuzsze
wsporniki - tablice informacyjne, lampy i elementy systemu ochronnego, rury spustowe. Parapety
zewnetrzne do wymiany na szersze o0 12 cm. Instalacja odgromowa do demontazu, nalezy wykona¢

(odtworzeniows), przy zastosowaniu dtuzszych wspornikow. Istniejace na scianach zewnetrznych

okablowanie (telefon, internet, przewody sygnalizacyjne) nalezy przetozy¢ lub utozyé w rurkach PVC.

Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu, jako$¢ catego systemu, Aby
uzyska¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wiasciwosci. Podtoze

powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci.

Podtoze nalezy starannie oczysci¢ z kurzu, sadzy lub innych zabrudzen. Podtoze nalezy doktadnie

oczysci¢ recznie lub mechanicznie z tuszczacych sie i luznych fragmentéw. Przygotowanie podtoza
polega¢ bedzie na zagruntowaniu i uzupelieniu — tynkow odparzonych. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie
proby przyklejania styropianu. Na przygotowang - 0CzyszCzong, wyréwnang i zagruntowana powierzchnia
nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10

x 10 cm. Do przyklejania nalezy Uzy¢ zaprawy klejacej naktadajac ja na cate powierzchnie probek w
warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4
dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastapi
rozwarstwienie probek styropianowych.

Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa
cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbgdna woda. Nalezy, wigc zredukowac chtonno$é
podtoza przez mocne nasaczenie go wodg oraz zagruntowanie emulsja gruntujaca dwukrotnie. Dzieki
duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w gtab podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
whnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw.
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Obroébki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usunigte. Po wykonaniu docieplenia

zostang zastapione nowymi, o wigkszym (o grubos¢ docieplenia) wysigegu. Oscieze okienne i
drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 2 cm. Jezeli oscieznice

sg mocno ukryte w tynku, nalezy go sku¢.

Przezroczysta grubg folig przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa tasma malarska
zabezpieczy¢ okna i drzwi. Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony.

W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Pianka montazowa uszczelni i

dodatkowo ustabilizuje oscieznice¢ w $cianie. Po stwardnieniu piania nalezy jej nadmiar

odcia¢ ostrym nozem wzdhuz lica oscieznicy.

Usunaé¢ z murow wszystkie stare wsporniki - kotwy, mocujace rwy spustowe, instalacje

odgromowsg, inne elementy $cienne.

MOCOWANIE PLYT

Warunki pogodowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5 stopni. L.acze klejowe wspomagane bedzie dyblami
(kotkami) plastikowymi. Dhugos¢ kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty
zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach
wykonanych z materiatow petnychy i 9 cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i betonow
lekkich. Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe FS
(samogasnace, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/ms) po okresie sezonowania u producenta lub
na budowie - 8 tygodni. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na wymiar bez ubytkow i
wyszczerbien. Krawedzie ptyt moga by¢ proste lub frezowane. Producent styropianu powinien
zalaczy¢ deklaracj¢ zgodnosci z posiadanym atestem.

Zaprawy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie
styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin
w plaszczyznie ciany i w naroznikach. Zaprawa klejaca naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o
szerokosci ok. 4 cm. Na pozostalej powierzchni nanie$¢ 6-8 plackow o §rednicy ok 10 cm. Zaprawa
Klejaca powinna pokrywac ok 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza si¢ w takiej
odlegtosci od krawedzi, Zeby po docisnieciu ptyty do éciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys
piyty.

Po natozeniu zaprawy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w wyznaczonym
miejscu. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy ja usunac.

Plyty styropianowe mozna przecina¢ pitg drobnozabkowa. Zaprawa klejaca na docigtej ptycie naktada
si¢ w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plackow. Ptyte dociskamy do sciany,
dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych i dobijajac dtuga paca, szczegdlnie w miejscach styku.
Caty czas nalezy kontrolowa¢ poziomica pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackow
zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa
srodkowe placki dodatkowe, celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokdw, nalezy szczegdlnie
starannie dobija¢ ptyty w miejscach ich styku. Przed przyklejeniem ptyty styropianu w miejscu, gdzie
nie ma listwy cokotowej (przy plycie tarasu, balkonu, podestu), dolna jej krawedz powinna by¢
zabezpieczona poprzez owiniecie siatka z wtokna szklanego. W tym celu na sciang nalezy nanies¢
paca zebata zaprawe klejaca na wysokos¢ min. 15 cm. Po przytozeniu docigtego paska siatki, gladka
strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢ taka szerokos¢, by po owinieciu nig

styropianu zaréwno pod ptyta, jak i na niej znajdowato Sie, co najmniej 15 cm siatki. Na takich samych
zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ dociete paski siatki na osciezach drzwiowych i

okiennych. W tym przypadku szerokos¢ paska siatki powinna by¢ powiekszona o szerokosé¢ oscieza.

Siatka ta po zawinigciu powinna siega¢ 15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki musza by¢

taczone na zaktad min. 5 cm. Nastgpnie docina sie styropian pitg drobnozabkowg Zaprawe klejaca

nanosi si¢ na powierzchnig ptyty metoda pasma obwodowego i plackow. Klej naktada si¢ rowniez na

krawedz dolna, ktora bedzie owijana siatkg Po ustawieniu ptyty na listwie dystansowej, dociska siejg

do $ciany, dobijajac paca. Jezeli wystapi potrzeba wycigcia fragmentu ptyty nalezy po przytozeniu

ptyty na sucho odmierzy¢ i zaznaczy¢ otdowkiem lini¢ ciecia. Nalezy tez zaznaczy¢ linig cigcia plyty w
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narozniku budynku Na dolng parti¢ ptyty, na ktéra bedzie wywijana siatka z wtdkna szklanego, nalezy
nanies¢ zaprawe klejowa rozprowadzajac ja paca zabkowana. Po zawinigciu na styropian siatki, gladka
strong pacy stalowej wyciska si¢ spod niej klej i zaszpachlowuje w minimalnej grubosci, trzymajac
pace pod niewielkim katem. Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy
ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w. Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. | cm wezsza niz
glebokos¢ oscieza. W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu
elektrycznego nalezy odmierzyc¢ jego potozenie wzglgdem statych punktéw. Przy odliczaniu
odlegtosci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubos¢ izolacji ocieplajacej oscieze. Punkt przejscia przez
izolacje nalezy nanies¢ na ptyte styropianu, ktora bedzie wklejana w tym miejscu Otwor na przewod
mozna wykonac¢ np. srubokretem. Po natozeniu na ptyte zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwor
przewodu, nalezy doktadnie docisng¢ ja do sciany, zgodnie z zasadami podanymi wczesniej. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu i po odmierzeniu jego wymiardw, nalezy wyciac
Zbedny fragment. Styropian powinien przestania¢ $wiatto otworu w $cianie o odcinek rowny grubosci
styropianu doczepiajacego oscieze i warstwy kleju, jaka si¢ znajdzie pod nim. W miejscu wiacznika
oswietlenia, po przytozeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wyciag¢ w
styropianie gniazdo na catej gtgbokosci izolacji. Na paski styropianu ocieplajace oscieza, nanosi si¢
zaprawe klejaca przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od
strony oscieznicy. Pasek styropianu z natozonym klejem nalezy wsuna¢ pomigdzy oscieznicg a ptyty
wystajace z ptaszczyzny $ciany i doktadnie go do nich docisna¢. Poniewaz pomigdzy oscieznicg a
izolacja powinna pozostac szczelina dylatacyjna ok. 7, nalezy paca stalowa dociggna¢ do tytu
styropianu wklejong wczesniej w oscieze siatke zbrojaca

Umocowanym do pacy papierem sciernym, nalezy przeszlifowac¢ ewentualne nierownosci na stykach
styropianu. Przyktadajac do oscieza podokiennego ptyte styropianu, nalezy odznaczy¢ linie¢ cigcia (do
lica ptaszczyzny docieplonej sciany). Szerokos¢ paska powinna by¢ o ok 0,5 cm mniejsza niz
glebokos¢ oscieza. Powstata w ten sposob szczelina dylatacyjna zostanie pozniej wypetniona trwale
plastyczna masg uszczelniajaca Po przytozeniu styropianu do podtoza, nalezy doktadnie go docisngé
paca. Naktadanie kleju paca z¢batg gwarantuje czystos¢ styku ptyt. Paca lub kielnig nalezy dociagnac
siatka zbrojaca do posmarowanej klejem krawedzi styropianu. Wczesniej siatka zbrojaca zostata
przyklejona do oscieza. W ten sposéb na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna
Po natozeniu warstwy zaprawy klejacej na styropian, zatapia si¢ w niej siatke zbrojaca. Wycisnigty
spod siatki klej nalezy dok tadnie zaszpachlowa¢ przy pomocy pacy gtadkiej. Narozniki wypukte
wokot otwordow okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac paca z papierem sciernym. Pozwoli to
na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2,5 m
powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej
lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie

pod siatka zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielka ilos¢ kleju na calej
dhugosci po obu stronach naroza. Naroznik aluminiowy nalezy zatopi¢ w §wiezo natozonej zaprawie
klejacej. Dluga poziomica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Zamontowany naroznik
zabezpieczajacy nalezy zaszpachlowaé zaprawa, Uzywajac gladkiej pacy stalowej. Kiedy narozniki?
ochronne zostana juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej, nalezy na oscieze i
przylegty fragment $ciany nanies¢ klej i wyrownac jego grubos¢ paca zgbatg. Nastepnie zawija sie
siatke zbrojaca i za pomoca pacy gtadkiej zatapia ja w swiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w
kierunku od naroznika na zewnatrz. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania si¢ i
kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknig¢ w
ptaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otworow na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim
zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod
katem 45 stopni. Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka
paca stalowg W ten sposdb dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu. Po zwigzaniu
zaprawy Klejacej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wczesniej szczeling dylatacyjna
nalezy wypehic uszczelniajaca masa trwale plastyczng W ten sposob zostaje wytworzone elastyczne
potaczenie docieplenia ze stolarka okienng oraz uszczelnienie styku przed penetracjag wody pod uktad
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ociepleniowy.

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej gr 0,6 mm. Podokienniki
powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wieksza od gi¢bokosci oscieza - okoto 35 cm. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do gory na min 2 cm. Diugosé
podokiennikéw powinna by¢ 0 ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu.
Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa pionowsa krawedz pod
okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ 0strym nozem styropian na styku
z blacha. Rozprgzony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Przyklejajac ptyty
styropianowe w gornej partii §ciany, nalezy bezwzglednie zadbac¢ o to, aby zachodzily one na izolacje
termiczna stropu lub dachu na wysokos¢ rowng grubosci ptyty tejze izolacji. Jezeli styropian bidzie
siggal powyzej elementow konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina si¢ W Styropianie po ich
wczesniejszym doktadnym wymierzeniu. Niewielkie, jak w tym przypadku, szczeliny uzupetnia si¢
odpowiednio docietym styropianem. W ten sposob zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne.
Jezeli pomimo staran, pomig¢dzy przyklejonymi ptytami styropianu powstaty szczeliny, nalezy
wypehi¢ je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku matych szczelin, w ktdre trudno
jest wcisna¢ styropian, zaleca si¢ ich poszerzenie i uzupetnienie styropianem, stosujac metode "na
wcisk" bez zaprawy klejacej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem. Dtuga tata aluminiowa
mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe twor za jedng plaszczyzng. Aby kontrolowac powierzchnig,
tat¢ nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nierdownosci
plaszczyzny styropianu muszg by¢ prze szlifowane papierem $ciernym, zatozonym na sztywnga paceg.
Czynnosc¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bada w stanie
ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci, co najmniej 2 m
powyzej poziomu terenu, nalezy -wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katowniki
z aluminium docina si¢ do wlasciwej dtugosci nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowac
docinanej koncowki. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik,
ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomicy. Po ustawieniu kagtownika w pionie, nalezy go
zaszpachlowac¢ cienka warstwa zaprawy klejacej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (docieplanie §ciany otynkowanej), otwory na kotki
mozna wykonywac¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach
od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos$¢ otworu powinna by¢ o | cm "wigksza od dtugosci
kotka. Ilos¢ kotkow powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 6 szt. nalm.
Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 3 kotki na kazda ptyte. Kotek nalezy
osadzi¢ w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy whié¢ w nie trzpienie
rozpierajace. Jezeli -wystapia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebic
otwor i ponownie whi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni
rozpierajacych, gtowki powinny licowac¢ si¢ z powierzchnig styropianu. Mozna to sprawdzic,
przyktadajac do $ciany dlugg tate. Wystajace ponad powierzchnie styropianu glowki kotkow beda
pozniej odwzorowane na ostatecznym wykonczeniu sciany. Jezeli zachodzi potrzeba zamontowania na
elewacji jakiegos dodatkowego elementu (np. oswietlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu
wyciac styropian i zamontowac na kotki rozporowe lub kotki szybkiego montazu odpowiedniej
wielkosci klocek drewniany. Montowanie jakichkolwiek elementéw na samym styropianie jest
niedozwolone ze wzgledu na jego malg -wytrzymatosé. Miejsce mocowania klocka drewnianego
nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwa siatki szklanej zatopiong w zaprawie klejowej. Siatka powinna

siega¢, co najmniej 15 cm poza obrys klocka. Miejsce, w ktorym zamontowany zostat klocek, nalezy

domierzy¢ do punktéw charakterystycznych lub zaznaczy¢ poprzez obicie gwozdzia. Umozliwi to
p6zniejszy montaz o$wietlenia “przeznaczonym do tego miejscu.
LISTWA COKOLOWA ALUMINIOWA Profil cokotowy stanowiacy ostong dolnej krawedzi
materiatu termoizolacyjnego. Listwy wykonane z perforowanej blachy aluminiowej o grubosci | mm
sg odporne na korozje. Szerokos¢ listwy powinna by¢ odpowiednio dobrana do grubosci
zaprojektowanej izolacji cieplnej - 12 cm,
KOLKI DO MOCOWANIA STYROPIANU %Yaczniki do mechanicznego mocowania ptyt
styropianowych do podtoza mineralnego. Zastosowanie trzpienia rozporowego z modyfikowanego,
utwardzonego tworzywa sztucznego, zapewnia odpowiednia dla lekkich izolacji (styropian) sitg
rozporu. Dhugos¢ kotkow powinna by¢ dostosowana do grubosci styropianu i rodzaju podtoza.
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Gle¢bokos¢ zakotwienia w materiale nosnym (tynk nie jest uwazany za material nosny) powinna

wynosi¢ co najmniej: 60 mm - dla betonu i cegly pelnej, 80 - 90 mm - dla $cian wykonanych z

materiatdw porowatych takich jak cegla dziurawka, beton komorkowy itp. — odpowiednio 18 i 21 cm.

Z uwagi na wykonanie docieplenia ptyt styropianowych na istniejace docieplenie wykonane z ptyty
styropianowych nalezy kotki wydtuzy¢ o dodatkowe 5 cm po wykonaniu wiercenia konieczne odsysanie z
otworoéw przewierconych zgromadzonego pytu i resztek pozostatosci po nawierceniu otwordéw do
przymocowania kotkéw przed montazem Kotkéw mocujacych konieczne jest dodatkowe wypelnienie otworu
klejem poliuretanowym klej ten wzmocni mocowanie zamontowanych kotkdw mocujace warstwy elewacyjne.
WARSTWA ZBROJONA

Siatka przecina si¢ ostrym nozem wzdtuz roéwnej taty drewnianej lub aluminiowej. W miejscach
elementow przechodzacych przez styropian siatka nalezy odpowiednio wyciaé. Przygotowang

wczesniej zaprawe klejaca naktada si¢ kielnig trapezowg na dtuga (60 cm) pace ze stali nierdzewne;j.
Zaprawe nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci | m (szerokos¢ siatki z widkna

szklanego) gtadka strong pacy. Grubos$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie

zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Wykonywanie "warstwy zbrojonej na styropianie mozna
rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 2 5° C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet

jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
doczepianych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem

jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona
Zbudowana jest z zaprawy klejacej i stopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role

zbrojenia rozciaganego, przenoszacego naprezenia powstate w plaszczyznie $ciany na skutek

odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé¢ nalezy zasady taczenia

kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokos$ci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane
zarowno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna
znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Uzyskuje si¢ wowczas podwojne zbrojenie
naroznikow. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegolng starannoscig. Wszelkie
niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowac¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym. Warstwe zbrojong po
calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podktadowa masa tynkarska odpowiednia do
naktadanego po6zniej tynku.

Do swiezej zaprawy klejacej nalezy przytozy¢ przygotowany odcinek siatki, przyciskajac ja w kilku
miejscach do kleju krawgdzig pacy lub palcami. Nalezy pamieta¢ o wysunigciu skrajnego pasa siatki o
15 cm poza naroznik. Gtadka strong pacy nalezy zatopi¢ siatkg w zaprawie klejacej. W celu
rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢ lekko nachylong paca. Po wykonaniu poziomego
,,daszka” nalezy wycisna¢ klej w czesci srodkowej od gory do dotu

Po zatopieniu pierwszego pasa siatki, nalezy w analogiczny sposob nanie$¢ na styropian zaprawe
klejaca na kolejnym metrze $ciany. Po wyrownaniu kleju zebatg strong pacy, zatapiamy w nim kolejny
pas siatki. Nalezy caly czas bezwzglednie przestrzega¢ zasady wykonywania zaktadow taczacych sie
pasow siatki na szerokosci ok. 10 cm. Siatka powinna siega¢ nieco ponizej dolnej krawedzi listwy
cokotowej. Przy otworach okiennych siatka zbrojaca powinna by¢ rowniez wywinigta 15 cm poza
naroznik oscieze. Roéwniez w naroznikach wewnetrznych budynku konieczne jest wywiniecie siatki
zbrojacej 15 cm poza naroznik. Uformowanie tego miejsca utatwi kielnia naroznikowa wewnetrzna.
Rowniez w naroznikach wewnetrznych budynku konieczne jest wywiniecie siatki zbrojacej 15 cm
poza naroznik Uformowanie tego miejsca utatwi kielnia naroznikowa wewnetrzna. Wywiniecie siatki
zbrojacej w narozniku powinno si¢ wykonac réwniez z drugiej strony, tez na odlegtos¢ 15 cm.

Po wykonaniu warstwy zbrojonej na catym budynku, nalezy odczeka¢ dwa dni dla pelnego zwigzania
Kleju. Niedopuszczalne jest wykonywanie podktadu tynkarskiego na mokrej warstwie zbrojonej. Po
catkowitym zwigzaniu kleju w warstwie zbrojonej, nalezy odcia¢ ostrym nozem odcinki siatki wzdtuz
dolnej krawedzi listwy cokotowej. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny,
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powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierownosci i slady po pacy nalezy zeszlifowaé
drobnoziarnistym papierem sciernym. Podktadowe masy tynkarskie produkowane sg w postaci
gotowej do uzycia. W celu wyrownania ich konsystencji wystarczy je tylko przemieszac recznie.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody, ani zadnych innych rozcienczalnikow. Podktadowa mase
tynkarska nanosi si¢ na podtoze watkiem futrzanym. Mozna takze uzywac pedzla tawkowca. Nalezy
dba¢ o doktadne pokrycie podktadem catej powierzchni $cian. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego
nalezy wykonac¢ uszczelnienia dylatacji i innych potagczen. W szczeling pomigdzy ociepleniem a
oscieznica drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w
szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale plastyczng. Ten sposob
uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad
dociepleniowy. Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np.
konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Utworzone szczeliny dylatacyjne nalezy
wypetni¢ wcisnietym w nie elastycznym sznurem dylatacyjnym. Styk docieplenia z podestem
uszczelni¢ trzeba masg trwale plastyczng, np. silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato
sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do
wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy oscieznicag okienng a c/ociepleniem rowniez Uzywa Sie
sznura np. z pianki PUR. Izolacje styku, chronigca przed woda opadowg, nalezy wykona¢ z masy
trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska
podokiennika. Stosowa¢ sylikon do elementéw zewnetrznych, trwaty w duzym zakresie temperatur (-30-40 C)

SIATKA POWIERZCHNIOWA Z WEOKNA SZKLANEGO Siatka wykonana z wtokna szklanego
zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja zywicy akrylowej. Stanowi zbrojenie powierzchniowe
warstwy ochronnej na materiale termoizolacyjnym. Zatopiona w warstwie zaprawy Kklejacej
zabezpiecza uktad ociepleniowy przed nadmiernymi napr¢zeniami wywotanymi odksztatceniami
termicznymi.

TYNK ELEWACYJNY

Wykonanie tynku silikonowego elewacji zgodnie z projektem kolorystyki

Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej musza by¢ zakonczone wszystkie

roboty ociepleniowe, osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C Nie nalezy wykonywa¢

tynkow w czasie opadow deszczu i silnych wiatroéw. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek

ostonowych.

Istotng cechg tynkoéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem

zasady ,,mokre na mokre”. Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na sciane partie tynku

musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na sciang tynku. Widocznych

$ladéw potaczen przyschnigtego tynku ze swiezym nie bedzie mozna bowiem pozniej

zlikwidowac¢. W zaleznosci od liczby 0sob pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku

oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania

wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne wykonywaé¢ w narozach budynku, pod rurami
spustowymi i w miejscach tagczenia kolorow. Przerwy technologiczne nalezy tak zaplanowac

aby ztacza tynku mozna bylo ukry¢ w detalach architektonicznych jak wyzej, w przeciwnym

razie miejsce potaczenia kazdej zacigganej warstwy bedzie widoczne. Jezeli nie ma takiej

mozliwosci, wowczas sciang musi tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie

bylo w ogole.

Gdy podktadowa masa tynkarska mozna przystapi¢ do wykonywania tynku szlachetnego. Po otwarciu
wiadra z tynkiem akrylowym nalezy jego zawartos$¢ przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Nie
wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczac, ani zageszczac. Masa tynkarska naktada si¢ na
gtadka pace stalowa przy pomocy kielni trapezowej, po czym naciaga na sciane. Podczas naktadania
tynku paca powinna by¢ lekko odchylona od ptaszczyzny $ciany. Nadmiar materiatu nalezy zebra¢,
sciggajac go gladka paca delikatniejg dociskajac. W czasie tej czynnosci stycha¢ charakterystyczny
odgtos tarcia kruszywa o powierzchni¢ podtoza. Pocierajac paca o krawedz wiadra, $ciaga si¢ do niego
zebrany nadmiar materiatu. Po tej czynnosci zawartos¢ wiadra nalezy przemieszac. Zebrany ze $ciany
nadmiar tynku zsuwa si¢ do wiadra za pomoca kielni. Tynk nalezy natozy¢ na sciane na takiej
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powierzchni, aby mozliwe bylo jego zafakturowanie i potaczenie z nastepng partig w czasie,

gdy jest mokry. Wielkos¢ tych pol zalezy od-warunkow pogodowych, chtonnos$ci podtoza oraz
wprawy wykonawcow. Nadmiar tynku w gornych partiach $ciany zbiera si¢, prowadzac pace z gory do
dotu. Nadmiar tynku w gornych partiach sciany zbiera sie, prowadzac pace z géry do dotu. Po
zebraniu nadmiaru tynku nalezy nada¢ mu wtasciwg fakture. Do fakturowania uzywa si¢ pacy z
tworzywa sztucznego. Zacieranie (fakturowanie) kolejnych fragmentow tynku nalezy zaczaé¢ od
miejsca potgczenia z wczesniej potozonym. Wczesniej potozony tynk nie moze w miejscu ztgcza
zaschnaé. Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej na plaszczyznie §ciany, w taki sam sposob nalezy
otynkowac oscieza otworow. Papierowa tasme malarska zabezpieczajaca okna - przed zabrudzeniem,
nalezy usuna¢ natychmiast po zatarciu wyprawy tynkarskiej. Naroznik budynku stanowi miejsce
naturalnej przerwy technologiczne;j.

W czasie przerw w pracy wbudowane ptyty styropianowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
przykrycie folia lub papa).

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Montaz elementow nasciennych - lampy, czujniki, tablice, rury spustowe itp.

3. Kontrola podtoza

polega na sprowadzeniu : wygladu powierzchni podtoza na ktorym montowany bgdzie system
ociepleniowy, rowno$ci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych Na tym etapie
wykonawca robot ma jedyng mozliwosé¢ protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn sciany.
Stwierdzenie odchytek od piondow oraz krzywizn i nierownosci elewacji winno by¢ jasno zapisane w
dzienniku budowy ( lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyrownywania krzywizn i odchytek
istniejacych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchytki tych
powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowa¢ wigkszych odchyltek. Zapis w
dzienniku budowy odnos$nie krzywizn i odchylek podtoza zabezpiecza interesy wykonawcy robot
ociepleniowych na etapie odbioru robét.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystepowania i zdefiniowania wielkosci
odchytek . Inwestor, ktoremu zalezy na uzyskaniu po ociepleniu powierzchni elewacji w granicach
ustalonych tolerancji wykonawczych, winien przed zleceniem opracowania dokumentacji technicznej,
wykona¢ geodezyjny pomiar rownosci elewacji. Na podstawie takiego pomiaru, projektant moze
ustali¢ zakres niezbednych prac jakie nalezy wykona¢ aby uzyska¢ wymagany przez zamawiajacego
standard powierzchni.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik
tych prob zapisa¢ w dzienniku budowy.

Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tacznikow mechanicznych, niezbedne jest przeprowadzenie
prob nosnosci tacznikow. Po ustaleniu wartosci sity niezbednej do wyrwania tgcznikow mocujacych
izolacjg, nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci protokot zawierajacy szkic lokalizacji punktow
pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrow uzytego urzadzenia.
Protokotly z prob przyklejania ptyt izolacyjnych 1 prob nosnosci tacznikéw mechanicznych winny by¢
przetaczane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢ wykonania

* przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania

* obrébek blacharskich

« zamocowania profili

« warstwy zbrojonej

* (ewentualnego) gruntowania

» wyprawy tynkarskiej

* (ewentualnego) malowania

4. Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu :

Rownosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych
Plyty izolacyjne przykleja si¢ pasami od dotu do gory .Dopuszcza si¢ klejenie ptyt pasami od gory do dotu w
przypadku ich przyklejania z pomostéw ruchomych.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob zalecany przez producentow systemow. Ciggle nanoszenie
materiatdbw na catg powierzchnie ptyt moze by¢ stosowane tylko na rownych podtozach W
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pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ material metodg ,,pasmowo —punktowg” z zachowaniem
min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub min. 60% sklejenia przy
mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nierownosci i uskoki oraz catg powierzchnia nalezy ze szlifowac do
uzyskania rowne/ptaszczyzny. Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w
narozach na mijanka (miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania
osciezy. Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego ptyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin.

Styk wykonczonego osciezy okiennego z oscieznica okienng powinien by¢ wykonany w sposob
szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg piania, tasmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozprgznym.

W narozach otwordéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm .

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materialem izolacyjnym, co elewacje
(styropian). Izolacja w osciezach jest z reguly nie/catkowana. Grubos$¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza
niz 3 cm. Grubos¢ izolacji uzalezniona jest od szerokosci oscieznicy okiennej. Zdarzaja si¢ przypadki,
w ktorych oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykona¢ ocieplenia oscieze o grubosci
3 c¢m, bo po prostu brak jest miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w
osciezach istniejgcych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie oscieza ma bardzo
istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku (mostek cieplny).

Ocieplenie sciany zewnetrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od
spodu stropu nieogrzewanej piwnicy (o ile to jest mozliwe).

Ponizej ocieplenia zasadniczego $ciany zewnetrznej wystepuja powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacja projektowa dla danego typu budynku moga wystepowaé cokoty ocieplane lub
nieocieplane. W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywac sie przy
wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych tynkéw. Tynki cokotowe wy stgpuja jako masy
akrylowe z duzg iloscig r6znokolorowych kamykow. Tynki te nazywane sg cokotowymi lub mozaikowymi.
W przypadku wykonywania tynkow cokotowych na istniejgcych elewacjach winny by¢ one uktadane
na jednej warstwie zbrojonej ( siatka + klej). W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na
warstwie ocieplajace/powinny by¢ stosowane dwie warstwy zbrojone.

5. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:

sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, osciezy i narozy
otworow, dylatacji, podokiennikoéw, kapinosow itp.). W wigkszosci dopuszczonych technologii
grubos¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.

Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojone/jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Mase szpachlowa nalezy uktada¢ na izolacja w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci warstwy
zbrojonej. W $swiezg masa szpachlowg nalezy wtapiac¢ wstegi siatki zbrojacej . Bezzwlocznie po
zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowac na gtadko tym samym materiatem

W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm (nie dotyczy
siatek pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementéw wykonanych z materialow o innej
rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, slusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykonaé z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajagcych w sposob podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami europejskimi, zaleca si¢ w poziomie parteru do wysokosci co
najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia
takie nalezy wykonywa¢ w obszarach wejs¢ do klatek schodowych, w obszarach wzmozonego ruchu
pieszego (tam gdzie ciagi piesze zblizone sa badz stykaja si¢ ze $ciang budynku lub w poblizu placow
zabaw. Wynika to z koniecznosci zwigkszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji na uderzenia.

6. Kontrola miejsc szczegolnych.

Styki systemow dociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszg by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy szczelnosc i nie przenoszenie naprezen, W tych przypadkach nalezy stosowaé wiasciwe
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tasmy uszczelniajace lub przeznaczone do tego profile. Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej $cianie
musza by¢ wykonane rowniez w warstwie ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypelnienie
szczelin nalezy stosowac profile dylatacyjne.

Szczegodlne miejsca elewacji (daszki, naroza, osciezy, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione
siatkg zbrojaca zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit
wypelniajaCy spoine nie moze sie z nim styka¢ . Istniejaca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy
klejacej w celu uniknigcia destrukcyjnego wptywu kitu na styropian.

Tarasy, balkony i loggie moga stanowi¢ przy ocieplaniu scian zewnetrznych pewien problem.
Generalnie powinno wymagac sie, aby izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona byta na $ciane
konstrukcyjna budynku, innymi stowy aby wchodzita pod ocieplenie. Wykonywanie ocieplenia
budynku bez kontroli stanu izolacji ptyt balkonéw lub loggii moze powodowaé w przypadku
pbézniejszego remontu plyt balkonowych, koniecznos¢ demontazu czesci wykonanego ocieplenia lub
ze wzgledéw ekonomicznych wykonywanie izolacji w sposob niezgodny z zasadami.

Oceniajac stan techniczny ptyt balkonowych na wiekszosci budynkow istniejacych, stwierdzi¢ mozna,
ze znakomita czes¢ tych ptyt kwalifikuje si¢ do remontu.

Z punktu widzenia ocieplen scian zewngtrznych budynkoéw, ptyta balkonowa niedylatowana od sciany
budynku, a wigc taka, ktora stanowi przedtuzenie fragmentu stropu kondygnacji poza obrys sciany
zewngtrznej budynku, stanowi duzy problem.

Ptyta taka stanowi mostek cieplny, trudny do likwidacji. Ocieplanie spodu ptyty balkonowej bez
wykonania izolacji cieplnej na gornej powierzchni plyty nie ma uzasadnienia technicznego. Ocieplenie
spodéw ptyt balkonowych wspornikowych wykonywane jest przewaznie w celach wyréwnania spodu
plyty i prawidlowego wykonania sufitu.

Prawidlowe ocieplenie $cian zewngtrznych budynkoéw wymaga aby ptyta balkonowa byta obustronnie
(od géry i od dotu) ocieplona. Ta zasada winna by¢ stosowana szczeg6lnie w budynkach nowo
budowanych. W budynkach istniejacych tam gdzie poziom goérnej powierzchni ptyty pozwala na
wprowadzenie izolacji cieplnej (wystarczajaca roéznica wysokosci pomiedzy ptyta a posadzka
pomieszczenia), ptyty powinny by¢ ocieplane obustronnie,

Realizacja ocieplenia sciany zewngetrznej budynku (ze wzgledu na ustawione rusztowania) jest
doskonatg okazja do kontroli i ewentualnej naprawy badz wymiany

blacharek ptyt balkonowych.

Wadliwie wykonane obrobig blacharskie ptyt balkonowych sa w bardzo wielu

przypadkach powodem zawilgocenia 1 destrukcji ptyty od spodu. Dla zabezpieczenia spodow ptyt
przed woda opadowa, wskazane jest stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do dolnej
krawedzi balkonu. Listwa taka powoduje oderwanie si¢ czasteczek wody i nie nawilgacanie
powierzchni spodu ptyty.

7. Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na :

Sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od
plaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej (tata dlugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na | m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku, dotyczy tych
przypadkow, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie przeinaczato tej wielkosci, lub gdy
odchylenie to bylo wigksze, a zamawiajacy przewidziat w zakresie Zamowienia wykonanie
prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zglosit znaczniejsze odchylki, a zamawiajacy uwzglednit w formie
rob6t dodatkowych, koniecznos¢ usuniecia odchytek .

Gtadkie powierzchnie tynkow na systemach ocieplajacych sg niedopuszczalne ze wzgledu na ich prace
termiczng . Tynki cienkowarstwowe gtadkie posiadajg uziarnienie ponizej | mm , co powoduje ze
stanowig zbyt cienka warstwe do wystepowania jako samodzielna warstwa na duzych powierzchniach.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu ponizej | mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajace na
matych powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranow balkonowych).
11. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych w
nawiazaniu do dokumentow odniesienia,

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobéw budowlanych. Kontrola ta
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polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE),

Zgodnie z obowigzujacym prawem komplet dokumentow dla zestawow wyrobow do ocieplen scian
zewngtrznych budynkéw, stanowig tgcznie :

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawOw wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatno$¢ do stosowania stwierdzono przed
7.05.2004 r.}, lub

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawOw wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatno$¢ do stosowania stwierdzono po |.
05.2004 r.}.

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobow do
wykonywania ocieplen scian zewngetrznych winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie
komponenty zestawu.

Certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng na zestaw wyroboéw do wykonywania ocieplen, w ktorej
nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich komponentoéw zestawu nie odpowiada wymogom
certyfikatu obowigzkowego na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen.

Aby aprobatg techniczng mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania
danego zestawu wyrobow, to w sktad tego zestawu musza wchodzi wszystkie jego komponenty. W
przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobata na jakis dowolny zestaw wyrobow budowlanych,
jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,, certyfikat zgodnosci na 3 lata . W przypadku
aprobat technicznych wydanych wczesniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli kompletnosci
dokumentow, nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ badan okresowych. W przypadku aprobat technicznych na
zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewngtrznych budynkoéw, badania okresowe nalezy wykonywac
nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej,

Proces wykonawczy robot ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

W trybie zaméwien publicznych, przedmiar robot jest nierozerwalnym elementem , ktory stanowi staly
element SIWZ. Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegdtowo zapoznacé Si¢ ze specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia, warunkami wykonania i odbioru robot, dokumentacjg techniczng i slepym
kosztorysem. Wszystkie zauwazone pomytki, lub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajacemu w formie
pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

- Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazKi obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku pdz. 2072) przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem,

- wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

- spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych na
danym zadaniu wedlug wspolnego Stownika Zamoéwien, Dalszy podziat przedmiaru robot bedzie
opracowany wedhug systematyki ustalanej indywidualnie. Tabele przedmiaru robot beda zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowsa
I specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokona wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych
robot z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich rozpoczecia. Wyniki obmiarow
wpisywane beda do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest podstawa do udokumentowania -
wykonanych roboét, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz robot rozbiorkowych

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot Korekta ewentualnych btedow
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lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i akceptacji

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajacym jesli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

- Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej i
podawane w (m). Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie okresla inaczej dla wymaganych

robot, objetosci beda wyliczane w (ms), a sprzet i urzadzenia w (szt). Przy podawaniu dtugosci,

objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku. Ilosci obmierzane

wagowo beda wazone w kilogramach lub tonach. Obowiazuje zasada, ze obmiar robot wykonywany

jest wedlug zasad przyjetych dla wykonywania przedmiaru. Dla robdt, dla ktérych w przedmiarze

podano podstawg wyceny wedlug KNR lub innych katalogow dostepnych na rynku obowigzuja zasady
okreslone w zatozeniach ogdlnych, szczegdtowych i wyszczegolnieniu robot w tablicach tych

katalogéw.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez wykonawce i utrzymane w nalezytym stanie
przez caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektora nadzoru co do jakosci wykonanych robot

Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadajgcej stosowny sprzet i uprawnienia
instytucji.

- Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢

przed ich zakryciem.

13. Opis sposobu odbioru robot budowlanych;

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegdlnych elementéw (warstw) systemu, wymagany jest CZg$Ciowy
odbiér wykonywany przez nadzor inwestorskie

Kazdy czesciowy odbior zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.
Stosowanie odbioréw czg¢sciowych utatwia oceng prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw systemu,
oraz podnosi jakos¢ odbioru ostatecznego.

14. Odbiory czesciowe powinny dotyczyé prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podloza

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej 1 zakotkowania tacznie ze sprawdzeniem wypelnieniem warstwy klejowej
mocowania tgcznikow

3. obrébek blacharskich

4. warstwy zbrojonej

5. wyprawy tynkarskiej i malowania

Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w
dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamowienia wlasnego, lub parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbior robot nastepuje po zgloszeniu przez "wykonawca zakonczenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umows. Odbior ten nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja technicznag SIWZ a takze dokumentacja powykonawczg na podstawie oceny ostatecznej oraz
protokotow odbioréw czesciowych. Jednym z miernikow prawidlowosci wykonania robot, jest kontrola ilosci
zuzycia poszczegolnych materialow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw tynkarskich.
Kontrola ta mozliwa jest poprzez porownanie prawidlowo wykonanego zestawienia materialow z fakturami
Wykonawcy. Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatow winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste
zuzycia materiatdéw na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkoéw

technicznych.

15.Podstawa platnosci.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robot bedzie protokot odbioru

podpisany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Warunki platnosci beda sprecyzowane w Umowie o wykonanie robdt budowlanych
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projektowania, ITB, Warszawa, 1973

Robakiewicz, M, Jak zmniejszy¢ koszty ogrzewania budynkow. Biblioteka Fundacji
Poszanowania Energii. Warszawa, 1996.

17. Ustawy, rozporzgdzenia, wytyczne, normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-Pr-EN ISO 6946 luty 1998 ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”
Dz.U. nr 132, poz. 878, 30 wrzesnia 1997 r.

Dz.U. nr 132, poz. 867, 6 pazdziernik 1998 r.

Ustawa z 18 grudnia 1998 ,,0 wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych”

STWIORB zostata przygotowana na podstawie w/w norm, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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